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GALDA VIRSMU LIETOSANAS NOTEIKUMI

Galda virsmas paredzétas lietoSanai iekStelpas. Gaisa relativajam mitrumam telpas jabat [1dz 60%. Telpam
jabt sausam un ar labu ventilaciju.

Veélams novérst tieSu saules staru iedarbibu, lai izvairitos no galda virsmu krasas izmainam.

Galda virsmas nav izturigas pret mehaniskiem bojajumiem. Jaripéjas un jasarga galda virsmas no
netirumiem, Gdens, kimiski aktivam vielam.

Karstus priekSmetus uz tam novietot nedrikst. Obligati jaizmanto Sim nolikam paredzéts paliktnis.
Galda virsmas var bojat ne tikai kimiski aktivas vielas, bet ari Skidrumi ar noturigu krasu, pieméram, kafija,
sarkanvins. Atrodoties ilgglaicigi uz virsmas, tie var izmainit virsmas krasu. Ja uz galda virsmas nokJuvusi
kimiski aktiva viela vai stipri krasojoss Skidrums, ta nekavéjoties janotira.

Galda virsmu jatira ar mikstu, mitru lupatinu. Vajadzibas gadijuma lietojiet parastos tirisanas lidzek]us.
Péc tirisanas galda virma janoslauka ar sausu lupatinu.

Nedrikst lietot spécigas iedarbibas tirisanas lidzek]us.

Augstspiediena laminats (HPL), ar kuru parklata galda virsma, karstuma ietekmé var mainit krasu un/vai
atliméties no pamatmateriala, pie kuras tas ir rlpnieciski pielilméts. Augstspiediena laminatiem
parklatiem ar HPL karstumizturiba ir Iidz 80°C, atkariba no dekora.

Galda virsmu savienojuma vietas, ka arT izlietnu, plits virsmu un citas frézéjuma vietu malas, kur atklajas
galda virsmas pamatmaterials, obligati jaapstrada ar Gdens aizsardzibas lidzekli (pieméram — ar silikonu).
Uz galda virsmu savienojumu vietam mitrus priekSmetus nenovietot.

TieSi uz galda virsmas partikas produktus griezt nedrikst. Izmantojiet $im nollkam paredzétos grieSanas
délsus.



